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Zusammenfassendes Schreiben zur Bestimmung des Beitrags des Schutzsystems zur
Feuerwiderstandsféahigkeit von Betontragerelementen

Damit Stahlbetontrager in Gebauden die erforderliche Feuerwiderstandsfahigkeit haben, durfen die
Tragerdicke und Betondicke Uber den Bewehrungsstében nicht unter den Werten in EN 1992-1 Teil 2
liegen. Sollte die Tragerdicke oder Betondicke in einem vorhandenen Stahlbetontrager nicht
ausreichen, lasst sich die Feuerwiderstandsfahigkeit durch Auftrag einer Brandschutzbeschichtung auf
den Trager verbessern. Dieses Schreiben fasst die Bewertung einer als HENSOMASTIK B 3000
bekannten Brandbeschichtung zum Schutz von Stahlbetontragern gemaR EN 13381-3:2015 mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit bis zu 120 Minuten zusammen.

Gemal Kapitel 5.6.3 in der BS EN 1992-1 Teil 2 betragt die erforderliche Mindestiiberdeckung des
Betons bei einem Betontréager mit einer Breite von 160 mm 15 mm (fur R 30), 30 mm (fir R 60),
40 mm (fur R 90) und 55 mm (fur R 120). Wenn allgemein die Gesamtdicke des Tragers gleich groR3
oder groRRer als diese Werte ist, gilt die Tragfahigkeit des Tragers als gegeben. Wenn dagegen die
Betondicke Uber der Bewehrung zu dinn ist, muss der Schutz verbessert werden, um die
entsprechende Tragféhigkeit einzuhalten.

Die erforderliche Trockenschichtdicke (TFD) von HENSOMASTIK B 3000 zum Ausgleich der
unzureichenden Betoniberdeckung wird in den unten stehenden Tabellen mit Linearinterpolation
zusammengefasst, wobei nichtkonservative Vorhersagen vermieden werden, die sich gegen die Tiefe
im Betontrager entlang der vertikalen Achse richten, an dem sich Bewehrungsstébe befinden. Es gilt
eine vorgegebene Versagenstemperatur von 500 °C fir die Bewehrungsstibe. Es wird davon
ausgegangen, dass die Temperaturverteilung (wo die Lage der Bewehrungsstébe betroffen ist) durch
die eigentliche Dicke der Stahlbetonplatte beeinflusst werden kann, wobei jedoch diese Variation als
eingeschrankt gilt, da die Gesamtisolierfahigkeit durch die erforderliche Mindestdicke des Tragers
eingehalten wird. Aus diesem Grund ist diese Variation in diesem Schreiben nicht beriicksichtigt
worden.

Die Daten in den Tabellen beruhen auf den Prifberichten WF mit den Nrn. 330435 und 332031 sowie
auf dem Bewertungsbericht 339818 mit den folgenden Grenzen fur die Anwendbarkeit.
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1)
1992-1 Teil 1 einhalten.
2)
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Die Betondecke muss vor dem Auftragen der Schutzschicht die Anforderungen in BS EN

Erkundigen Sie sich bei der Rudolf Hensel GmbH nach den Anforderungen an die

Vorbereitung der Betonoberflache, bevor HENSOMASTIK B 3000 aufgetragen wird.

3)

Der Lastausnutzungsgrad des Tragers im Brandfall darf nicht gréRer als 0,6 sein.
Die in diesem Schreiben vorgelegten Ergebnisse beruhen auf der Brandschutzbeschichtung,

die in horizontaler Ausrichtung auf Betontragern geprift worden ist. Aus diesem Grund gelten
geméan der EN 13381-3:2015 Abschnitt 15 die Ergebnisse fir alle Betontrdger und -stutzen
mit horizontaler und vertikaler Ausrichtung.

5)
15) geregelt.

Die sonstigen Grenzen fur die Anwendbarkeit sind in der EN 13381-3:2015 (z. B. Abschnitt

Tabelle 1. Erforderliche Trockenschichtdicke von HENSOMASTIK B 3000 zur Verbesserung der
Feuerwiderstandsfahigkeit des Stahlbetontragers fur 30 Minuten.

30-minutige Feuerwiderstandsfahigkeit

Tiefe des Bewehrungsstabes im
Betontrager entlang der vertikalen

HENSOMASTIK B 3000 fur die Bemessungstemperatur

Erforderliche Trockenschichtdicke von

Achse, mm des Bewehrungsstabes von 500 °C, mm
<15 1,313
215 Schutz nicht erforderlich

Tabelle 2. Erforderliche Trockenschichtdicke von HENSOMASTIK B 3000 zur Verbesserung der
Feuerwiderstandsfahigkeit des Stahlbetontragers fur 60 Minuten.

60-minutige Feuerwiderstandsfahigkeit

Tiefe des Bewehrungsstabes im
Betontrager entlang der vertikalen Achse,

Erforderliche Trockenschichtdicke von
HENSOMASTIK B 3000 fiir die Bemessungstemperatur

mm des Bewehrungsstabes von 500 °C, mm
8 3,435
9 3,242
10 3,049
15 2,085
18 1,506
zwischen 19 und 30 1,313
=230 Schutz nicht erforderlich

Tabelle 3. Erforderliche Trockenschichtdicke von HENSOMASTIK B 3000 zur Verbesserung der
Feuerwiderstandsfahigkeit des Stahlbetontragers fur 90 Minuten.

90-minutige Feuerwiderstandsfahigkeit

Tiefe des Bewehrungsstabes im
Betontrager entlang der vertikalen Achse,

Erforderliche Trockenschichtdicke von
HENSOMASTIK B 3000 fiir die Bemessungstemperatur

mm des Bewehrungsstabes von 500 °C, mm
28 3,435
30 3,049
32 2,663
34 2,278
36 1,892
38 1,506
39 1,313
=40 Schutz nicht erforderlich
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Tabelle 4. Erforderliche Trockenschichtdicke von HENSOMASTIK B 3000 zur Verbesserung der
Feuerwiderstandsfahigkeit des Stahlbetontragers fiir 120 Minuten.

120-minitige Feuerwiderstandsfahigkeit
Erforderliche Trockenschichtdicke von
Tiefe des Bewehrungsstabes im Betontrager HENSOMASTIK B 3000 fir die
entlang der vertikalen Achse, mm Bemessungstemperatur des Bewehrungsstabes von
500 °C. mm
41 3,435
43 3,109
45 2,782
47 2,456
49 2,129
51 1,803
53 1,476
54 1,313
255 Schutz nicht erforderlich

Wir glauben, dass Ihnen die in diesem Schreiben stehenden Informationen nutzen.

Mit freundlichen GriiRen

Dmitrij Podolski

Senior Certification Engineer
Fir und im Namen von
Exova Warringtonfire

24. August 2018: Ausgabe 2 — Redaktionelle Veranderungen und Hinzufigung der Aussage zur
Anwendbarkeit auf Stitzen.

Diese Bewertung stellt unsere Auffassung zur wahrscheinlichen Leistungsféhigkeit in einer Prifung
nach der prEN 13381-3:2012 anhand der oben angegebenen Belege dar. Wir geben keine
Stellungnahme ab, ob diese Belege bzw. diese Bewertung durch eine Bauaufsichtsbehorde fur diesen
oder einen anderen Zweck als ausreichend betrachtet wird. Diese Bewertung wird dem Auftraggeber
fir seine eigenen Zwecke Uberlassen, ohne dass wir eine Aussage dariiber machen kénnen, ob sie
durch Bauaufsichtsbehorden oder Dritte fur irgendeinen Zweck als ausreichend betrachtet wird.

Diese Kopie wurde von einer im elektronischen PDF-Format vorliegenden Datei angefertigt, die Exova
Warringtonfire fir den Auftraggeber des Berichts bereitgestellt hat, die nur vollstandig wiedergegeben
werden darf. Ausziuge oder Kurzungen des Berichts dirfen ohne Genehmigung von Exova
Warringtonfire nicht veréffentlicht werden. Die gelieferte PDF-Datei ist die einzige authentische
Version dieses Dokuments. Alle PDF-Versionen dieses Berichts sind mit den authentischen
Unterschriften des zustandigen Mitarbeiters von Exova Warringtonfire versehen.




